


DENTISTRY (2 TODAY DENTISTRY (3 TODAY

TOP 100/ |TOP 100

PRODUCTS 2018] [PRODUCTS 2019

Cemento reparador bioceramico de alta plasticidad

* Alta plasticidad: Mejor manipulacion e introduccion

* Libre de Bismuto: No mancha la estructura dental

* Liberacion de iones Ca: Induce la biomineralizacion

¢ Alta alcalinidad: Impide el crecimiento bacteriano

* Dosis Unica: Optimiza el tiempo y la utilizacion

* Hidrofilico: Permite su uso en un ambiente himedo sin pérdida de
propiedades

* Antibacteriano: Inviabiliza la supervivencia de bacterias en el sitio
* Fraguado en 15 minutos: Tiempo de fraguado final reducido en
comparacion a los similares

* Formula con materia prima P.A: Sin contaminantes y metales
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PRESENTACIONES
843 | MTA REPAIR HP 2 cépsulas de polvo + 2 capsulas de liquido
846 | MTA REPAIR HP 5 capsulas de polvo + 5 capsulas de liquido - 5 APLICACIONES

STy NEISTRY
PEYER PEYSRY PEYER

TOP TOP TOP
Produets Products Produets
2019 2018 2017

PEYBRI DI
'I!; P25

i ONTIC ENDODONTIC
PRODUCTS PRODUCTS

DERS' CHOICE gy, GRS CHOICE 1y
201

gj gf“'ll:_lrrhlg:

843 | MTA REPAIR HP 10 capsulas de polvo + 10 capsulas de liquido - 10 APLICACIONES

El MTA tiene su uso consagrado en la Endodoncia gracias a los resultados clinicos comprobados por innimeros trabajos
cientificos. Sin embargo, debido a las propiedades fisicas, inherentes al polvo del producto, la consistencia "arenosa”
dificulta la manipulacion y desplazamiento del material al local de reparacion.

Para mejorar esa caracteristica, ANGELUS® ha desarrollado una nueva férmula denominada MTA REPAIR HP - MTA

“High Plasticity".

Esa nueva férmula mantiene todas las propiedades quimicas y bioldgicas del MTA original, que garantiza el éxito
del tratamiento, no obstante altera sus propiedades fisicas de manipulacion. El resultado es un producto con mayor
plasticidad, que facilita la manipulacion e introduccion en la cavidad dental.

MTA REPAIR HP es un cemento endodontico bioceramico reparador, de alta plasticidad, compuesto por 6xidos minerales

en forma de finas particulas hidrofilicas.
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Imagenes meramente ilustrativas



Indicaciones

1. Tratamiento de perforacion (raiz y furcacion)
iatrogénica o por lesion de caries

2. Tratamiento via canal de perforacion radicular por
reabsorcion interna

3. Tratamiento quirdrgico de perforacion radicular por
reabsorcion interna

4. Cirugfa parendodontica con retrobturacion

5. Proteccion pulpar directa

6. Pulpotomia

7. Apicogénesis

8. Apexificacion

9. Regeneracion Pulpar

pH Inicial 10,2

pH después de 3 horas 13,1
Solubilidad -0,02%
Tamano de particulas ~12um
Radiopacidad 6,1 mm/Al
Tiempo de fraguado 15 minutos
Color Blanco

Presentacion
Validez

Polvo / Liquido
3 afnos
Ambiente seco

Mecanismo de Accion del MTA Repair HP

MTA es un material que induce la reparacion de las lesiones
periapicales, estimula la formacién del cemento, hueso e,
indirectamente, ligamento periodontal.

Es el primer material conocido en la endodoncia que
permite el crecimiento de cemento directamente de su
superficie. El tamafio y distribucion de sus particulas, la
proporcion polvo/liquido y los agentes externos como
temperatura y humedad son los responsables de las
propiedades y eficacia del material.

EI MTA Repair HP presenta elevada concentracion de Oxido
de Calcio libre en su composicion. Este 6xido reacciona
con el agua formando Hidroxido de Calcio. Hidroxido de
Calcio es actualmente la medicacion intracanal mas
utilizada cuya eficacia ha sido comprobada por extensa
investigacion cientifica. En contacto con fluidos del tejido,
el hidréxido de calcio es disociado en iones Calcio (Ca?") e
iones hidroxila (OH), y justamente el efecto de estos iones
en los tejidos e microorganismos son responsables del
excelente resultado del producto.

Con la acumulacion de iones hidroxila, el pH del medio
se torna altamente alcalino y, de ese modo, inhdspito
para proliferacion bacteriana. Este elevado pH dafia

la membrana y el ADN de la bacteria deformando su
contenido proteico.

La elevacion del pH también activa la fosfatasa alcalina,
enzima que estimula la liberacion de fosfatos inorganicos
de ésteres fosfatados. Los iones Fosfatos inorganicos
libres reaccionan con los iones Calcio formando fosfato
de Calcio, el principal componente de la hidroxiapatita.
Varios autores muestran que el hidroxido de calcio una
vez dentro del canal puede influir areas de reabsorcion,
previniendo la actividad osteoclastica y estimulando el
proceso reparativo.

Los iones Calcio son importantes en la activacion de la
adenosina trifosfato Calcio-dependiente, migracion vy
diferenciacion celular y reaccionan con el gas carbonico
del tejido para formar cristales de Carbonato de Calcio, los
cuales sirven de nucleos para calcificacion.

lones Calcio reaccionan con CO, presente en el tejido y
forman granulaciones de calcita (CaCO,). Fibronectinas
se aglomeran en las adyacencias de estas granulaciones.
Enseguida, con la diferenciacion celular y capas de
cemento y hueso, la lesion periapical es reparada.

Iméagenes meramente ilustrativas.



MECANISMO DE ACCION MTA REPAIR HP
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Imagenes meramente ilustrativas.

CASOS CLINICOS MTA REPAIR HP

Caso Clinico 01 Caso Clinico 02

Tratamiento de apexificacion utilizando MTA Tratamiento de perforacion con MTA Repair
REPAIR HP: Relato de Caso Clinico HP

Radiografias gentilmente cedidas por Prof. Dr. Fabio Duarte da

Costa Aznar Radiografias gentilmente cedidas por Dr. Mario Luis Zuolo

Radiografia inicial Posoperatorio inmediato

Radiografia Después de 4 meses
inicial

Después de 6 meses
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