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INTRODUCCION

Las fibras de vidrio fueron inicialmente utilizadas por varios segmentos industriales,
principalmente por la industria aeroespacial y automovilistica, ademas de la industria nautica.

Sus propiedades fisicas, como la baja conductividad térmica y eléctrica, ademas de su
alta resistencia y bajo peso llamaron la atencion del area odontoldgica, que vio en ese material una
alternativa para la sustitucion de la estructura metalica en protesis fijas. Por ese motivo, ademas de la
estética, se obtuvo resistencia y biocompatibilidad.

La fibra de vidrio es utilizada donde se requiere resistencia y levedad. Su uso en la
Odontologia se produjo de modo limitado a partir de los afios 60. Después, con el progreso en las
técnicas de silanizacion y adhesion, se revoluciond el uso de la fibra de vidrio en la Protesis, en la
Operatoria y en la Periodoncia. La calidad estética y las altas resistencias mecanicas posibilitan la

confeccién de trabajos restauradores inmediatos, conservadores, de gran longevidad y bajo costo.

El procedimiento de ferulizacion/esplintaje es secular y la fibra de vidrio posibilitd la

realizacion de esa técnica de una manera rapida, estética y funcional.

Evolucion de ferulizacion
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Acerca de Interlig®

Interlig® es un composite reforzado con fibras de vidrio, para uso en consultorio, con una
amplia gama de aplicaciones: para la ferulizacion o inmovilizacion periodontal u ortodéntica temporal,
para tratamiento de emergencia de dientes perdidos por periodontitis, ferulizacion prequirdrgica,
para estructura de refuerzo de prétesis fija mediata o inmediata, para mantenedores de espacios en
la denticiéon temporal o permanente, para refuerzo de estructuras acrilicas (provisionales, protesis
totales), para refuerzo de amplias restauraciones de resina compuesta.

Las fibras de vidrio de Interlig® son entrelazadas, lo que facilita el modo de uso por el
Cirujano - Dentista y sus propiedades de pliegue son mejores que las fibras de polietileno.

El corte de Interlig® puede ser efectuado con cualquier instrumento de corte, no necesitando
aparatos especiales.

Las fibras de vidrio ya son impregnadas con resina compuesta fotopolimerizable, motivo
por el cual, no necesitan cualquier otro tipo de adhesivo o de resina para impregnarlas. La pre-
impregnacion facilita su manipulaciony mejora la unién entre las fibras de vidrio y la resina compuesta.

Las fibras son pre-impregnadas en una matriz resinosa sin carga, a través de un proceso
de inmersion con tiempo y temperaturas controlados, a fin de asegurar la completa absorcién y, por
consiguiente, garantizando el mejor desempefio mecanico del producto.
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DATOS TECNICOS

Composicion
+  Fibras de vidrio (60 + 5% en peso).

+ Resina compuesta de impregnacion (40 + 5% en peso): Bis-GMA, diuretano, ceramica
de vidrio de bario, didxido de silicio, catalizadores.

Ficha Técnica

Translucent

Braided

8.5cm

2.0 mm

0.25 mm

60%

40%

131 (+ 15) MPa (IS0 10477)

2 years

20 seconds (per segment)

Malla de fibras trenzadas
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CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

+ Estética: la translucidez de las fibras y matriz resinosa de Interlig® permiten trabajos

con alta resolucion estética:;

+ Resistencia: la composicion estructural de las fibras de Interlig® y su preparacion para
uso odontoldgico garantizan su alta resistencia a la flexion, garantizando su indicacion

para las mas diversas situaciones clinicas;

+ Versatilidad de uso: el ancho de Interlig® puede ser adaptado para uso en las mas
diversas actividades clinicas;

+ Optima adhesion a la resina compuesta: el tratamiento previo de las fibras de
Interlig®permite una perfecta adhesion a las resinas de uso en consultorio;

+ Practicidad de uso: no necesita instrumentos especiales para corte y ya vienen
impregnadas en resing;

« Técnica reversible y poco invasiva: debido a su adhesion a los sistemas adhesivos
y resinosos, los trabajos realizados con Interlig® no requieren invasion de la estructura
dental;

+ Ahorro de tiempo: los trabajos con Interlig® pueden ser realizados directamente en la
boca, permitiendo su confeccion en sesion unica;

+ Bajo costo: comparada a las técnicas tradicionales, la utilizacion de Interlig® permite
la realizacion de trabajos mas estéticos, duraderos y con mejor costo/beneficio;

+ Embalaje en sobres: Interlig® viene acondicionada en sobres especiales proporcionando
facil manipulacion y proteccion de las fibras a la accion de la luz y el calor.



PERFIL TECNICO CIENTIFICO - INTERLIG® ; :
[

INDICACIONES

A. Ferulizaciones: periodontal, ortodontica y de dientes avulsionados o extraidos;

B. Refuerzo de restauraciones provisionales y proétesis directas e indirectas (con dientes
naturales o artificiales):

B1. Directas (consultorio): diente extraido, avulsionado o artificial;

B2. Indirectas (laboratorio): diente artificial.

C. Refuerzoy reparacion de protesis de resina acrilica;
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D. Refuerzo de restauraciones extensas de resina compuesta:

D1. Para dientes anteriores;

D2. Para dientes posteriores;



PRESENTACION

PERFIL TECNICO CIENTIFICO - INTERLIG® E
@

REF | NOMBRE DEL PRODUCTO PRESENTACION
Embalaje con 3 tiras
483 Interlig® (8 5Jcm cada)
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PRUEBAS Y ESTUDIOS IN VITRO

Efecto de diversos refuerzos sobre la resistencia flexional y el tipo de
fractura de una resina para protesis provisionales.

BASTOS, L. G. C.», FERREIRA, P. M., RUBO, J. H.

La propuesta de este trabajo fue determinar el efecto de diversos refuerzos sobre la
resistencia flexional y el tipo de fractura presentados por especimenes confeccionados en una resina
polimetilmetacrilato (PMMA), cuando son sometidos a una prueba de carga de tres puntos. Siete tipos
de refuerzos constituyeron los grupos experimentales con diez especimenes cada uno: un hilo de 0,7
mm de diametro; un hilo de anillo amarrillo trenzado; una fibra de vidrio trenzada Interlig® (Angelus®);
una fibra de vidrio entrelazada Splint-It! (Jeneric-Pentron ), una fibra de vidrio unidireccional Fibrante
(Angelus®); una fibra de polietileno Connect (Kerr) y una fibra ceramica flexible GlasSpan (GlasSpan).
El grupo control, también con diez muestras, fue compuesto de especimenes no reforzados. La
confeccion de los especimenes y el ensayo mecanico fueron realizados siguiendo la norma SO
10477 modificada. El analisis de las fracturas concurrio con la elaboracion de un nuevo sistema de
clasificacion dividiéndolas en cuatro tipos: Ausente, Parcial, Total No Separada y Total Separada.

El andlisis de los resultados (ANOVA, p < 0,05) mostrd haber diferencia estadistica entre los
grupos. La prueba de Tukey encontro que los grupos reforzados con hilo 0,7 mm; fibra Interlig® y fibra
Connect aumentaron significativamente la resistencia flexional. Las fracturas de los especimenes

reforzados fueron consideradas mas favorables, ocurriendo predominantemente, los tipos Ausente y
Parcial.

Flexural Strength (MPa)

Representacion grafica de los valores medios, en MPa, de la Resistencia Flexional para cada grupo.
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Evaluacion de la resistencia flexural de base de protesis total de
resina acrilica termopolimerizable, reforzada con fibras de vidrio.

Disertacion presentada ala FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE BAURU, de la UNIVERSIDAD
DE SAO PAULO, como parte de los requisitos para el titulo de maestro en Odontologia, area de
Rehabilitacion Oral. Bauru 2003

ELISEU AUGUSTO SICOLI

La busqueda de materiales que aumenten la resistencia a la fractura de las bases de
protesis total, ha sido una constante, tanto por parte de los investigadores, como por los pacientes
que procuran el consultorio del clinico. Un sistema que pueda aumentar la resistencia, brindara mas
confianza al usuario de protesis total y mayor durabilidad a la pieza protética. Las fibras de vidrio son
materiales empleados, desde hace mucho tiempo, en las industrias naval y aeronautica, y actualmente
tienen algunas indicaciones en la odontologia. En este estudio, comprobamos la resistencia flexural
de cuerpos de prueba de resina acrilica con tres tipos de fibras de vidrio pre-impregnadas, de
fabricacion nacional (Fibrante, Interlig® trenzada e Interlig® unidireccional - Angelus®), de acuerdo con
la especificacion n® 12 de ADA. Tras la ejecucion de los ensayos, los resultados fueron analizados por
el analisis de variancia a un criterio y prueba de Tukey. Concluimos que la fibra Interlig® unidireccional,
tuvo un mejor desempeno, siendo estadisticamente significativo y en los otros dos tipos de muestras, a
pesar de los cuerpos de prueba fracturarse con fuerza superior al grupo control no fueron significantes.
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INSTRUCCIONES DE USO Y
RECOMENDACIONES

A. FERULIZACION PERIODONTAL

RECOMENDACION:
La confeccion de
la canaleta es un

procedimiento
opcional y depende
de la situacion
clinica.

+ Confeccione una canaleta de 0,8 mm de profundidad y 2 mm de ancho;

+  Condicione con &cido fosférico 37% por 30 segundos, aplique el adhesivo vy
fotopolimerice cada segmento por 20 segundos;

RECOMENDACION:
Utilizar resinas
fluidas para
el rellenado
de la canaleta.

+ Apligue la resina compuesta rellenando mitad de la canaleta, posicione Interlig® en la
canaleta y fotopolimerice cada segmento de la fibra por 20 segundos;

RECOMENDACION:
El acabado y pulido
es el mismo utilizado
para restauraciones
en resina
compuesta.

+ Apligue una resina compuesta para cubrir la fibra, fotopolimerice y realice el acabado
y pulido.
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B. CONFECCION DE PROTESIS FIJA DIRECTA

+  Confeccione una canaleta de 0,8 mm de profundidad y 2 mm de ancho en los dientes
de soporte y en el diente extraido;

« Posicione el diente extraido con un poco de resina compuesta en la parte vestibular;
no realice acondicionamiento acido en este momento, pues, esa resina sera removida;
fotopolimerice la resina. Siga la técnica de acondicionamiento y adhesion de las
INSTRUCCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES A (pag. 13);

+  Resultado final tras la introduccion de la fibra Interlig®.
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C. PROTESIS FIJA INDIRECTA (EN MODELO DE TRABAJO)

Realizar el moldeado tras la confeccion de las cavidades;

En el modelo de trabajo posicione la fibra Interlig® y el pontico (Fibrex-Lab Sistema
Pdntico);

+ Tras la fotopolimerizacion de la fibra, recubra toda la estructura con resina compuesta;

+ Realice la cementacion sobre las preparaciones realizadas.
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D. REFUERZO DE RESTAURACIONES EXTENSAS

+ Introduzca la fibra Interlig®, cortada en pequefios pedazos, en la parte profunda de la
cavidad y recubra con resina compuesta. Fotopolimerice por 20 segundos y complete
las mismas capas cuantas veces sea necesario para rellenar completamente la
cavidad;

« Finalice la restauracion siempre con la Ultima capa en resina compuesta;

+ Realice el ajuste oclusal, acabado y pulido.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA USO DE LA FIBRA

Los componentes de la fibra Interlig® pueden ser alergénicos. Evite el contacto manual
directo antes de la polimerizacion. Use guantes, mascara y lentes de proteccion.
En caso de contacto accidental, lave inmediatamente el area con agua. Al persistir
cualquier irritacion, busque asistencia médica.

+ Conserve en un lugar seco, con aire, protegido de la luz, del calor excesivo (hornos,
estufas) y distante de productos con eugenol. Debe mantenerse en temperatura
ambiente de hasta 28°C.

+ Guarde la cinta remanente en el embalaje enseguida después del uso, para evitar la
exposicion excesiva a la luz.

No deje la fibra Interlig® expuesta. En caso de exposicion al medio oral, puede removerla
superficialmente con fresas y cubrirla con resina compuesta;

+ No permita que las estructuras formadas por Interlig® causen interferencias oclusales;

Esindicada la correccion de habitos parafuncionales (ej.: apretamiento, rechinamiento)
antes del uso de Interlig®.
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¢Cuales son las indicaciones de Interlig®?

Ferulizacion periodontal, ortodoéntica;

Esplintaje de dientes traumatizados;

Confeccion de protesis provisionales adhesivas directas e indirectas;

Refuerzo de restauraciones extensas.

¢Cudl es el tratamiento que debe ser realizado en la fibra antes del uso?

Interlig® ya es una fibra silanizada e impregnada, por esa razon, no es necesario ningun
tipo de tratamiento previo a la utilizacion.

¢Cual es la ventaja de la impregnacion industrial de la fibra con resina?

La fibra pre-impregnada posee diez veces mas resistencia que las fibras que no
vienen impregnadas. Para una completa absorcion de la resina por la fibra, ademas del
volumen adecuado de resina, es necesario el tratamiento de silanizacion de la fibra e

inmersion en resina por periodos mayores que 24 horas.

¢Cual es la ventaja de la fibra de vidrio Interlig® sobre las fibras de polietileno?

Las fibras de vidrio poseen mayor resistencia (131 MPa) que las fibras de polietileno
(86 MPa).

¢Como cortar la cinta de Interlig® para el uso?

Interlig® puede ser cortada con cualquier instrumento de corte.

¢Cual es la medida de Interlig®?

Cada cinta de Interlig® posee 85 mm de longitud, 2 mm de ancho y 0,2 mm de espesor.

¢Por qué Interlig® viene acondicionado en sobres?

El acondicionamiento en sobres permite una proteccion mas adecuada de la fibra a la
luminosidad y mejora las condiciones de almacenamiento del material.
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10.

11.

12.

13.

¢Cuantos casos clinicos son posibles realizar con una cinta de Interlig®?

Cada cinta de Interlig® puede realizar hasta 3 tratamientos de ferulizacién periodontal.

¢Puede tocarse la fibra de vidrio Interlig®?

La fibra de vidrio, al contrario de las de polietileno que reciben un tratamiento por
plasma de gas frio, puede ser tocada sin alteracion de sus propiedades.

¢Cuales son los mayores cuidados en la utilizacion de la fibra de vidrio Interlig®?

La fibra de vidrio tiene que quedar totalmente recubierta con resina, pues es
hidroconductora. En caso de que la fibra quede expuesta e incorpore agua, hay pérdida
de sus propiedades;

La fibra, por ser impregnada en resina compuesta fotopolimerizable, debe mantenerse
protegida de la luz.

¢Cuanto tiempo Interlig® puede quedar en la boca del paciente, en casos de

ferulizacion?

Desde que la fibra se mantenga recubierta con resina, no existe limite de tiempo para
el mantenimiento de Interlig® en la boca del paciente.

¢Cuantos elementos pueden ser ferulizados con Interlig®?

No existe limite para ese procedimiento, desde que se observen los principios de
movilidad y oclusion del paciente. En casos mas extensos, se recomienda la utilizacion

de dos capas de Interlig®.

Para casos de ferulizacion ¢ es necesaria la confeccion de canaletas?
La canaleta apenas es necesaria si el tratamiento es definitivo;

Para utilizacion temporal, no es recomendada la confeccion de canaletas.



PERFIL TECNICO CIENTIFICO - INTERLIG® ; :
[

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALMONTE, T.G.R.;BASTOS, L. G. C.;RUBO, J. H.; FERREIRA, P. M. Efeito de diferentes tipos
de reforgo sobre o0 médulo de elasticidade (rigidez) de uma resina acrilica para provisorias.
In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLOGICA, 20., 2003, Aguas de Lindoia.
Anais... Sdo Paulo: SBPqO, v. 17, p. 187, 2003.

+ ANDRADEM.C.G. CAMBAV.; Ferulizacion temporal con fibra de vidrio en piezas dentarias
avulsionadas: reporte de un caso clinico Vol. 5, No. 1 / 2007 http://www.ecuaodontologos.
com/revistaaorybg/vol5num1/ferulizaciona.html.

+ BHARGAVA, S.; NAMDEV R.; DUTTA S., TIWARI R.; Immediate fixed temporization with a
natural tooth crown pontic following failure of replantation, Journal List Contemp Clin Dent
v.2(3); Jul-Sep 2011.

BARBOSA, L. M. et al. Influéncia das fibras de reforgo na resisténcia a fratura de proteses
adesivas indiretas. Brazilian oral research. Sao Paulo: SBPqO: Faculdade de Odontologia:
USP. v. 19, p. 60, 2005. Disponivel em: http://www.sbpgo.org.br/resumos/2005/
Suplementos_2005.pdf . Acesso em: 11 jan. 2010.

BARBOSA, L. M. et al. Efeito da incluséo e tipo de fibra na distribuicao de tensdes em
protese adesiva indireta: analise por elementos finitos. Brazilian oral research. Sdo Paulo:
SBPqO: Faculdade de Odontologia: USP. v. 20, p. 304, 2006. Disponivel: http://www.sbpgo.
org.br/resumos/2006/Pc.pdf . Acesso em: 11 jan. 2010.

BARRANCO, J. V. P; FAGAN JUNIOR, J.; KLEIN, A. L. L.; HOEPPNER, M. G.. Técnica
alternativa para cofeccgao de prétese adesiva direta - relato de caso clinico. Arg. Ciénc.
Saude Unipar, v.7, 63-65, Suplemento, 2003

BASTOS, L. G. C. et al. Efeito de diversos reforcos sobre a resisténcia flexional e o tipo de
fratura de uma resina para proteses provisorias. In: SBPqO 2003.

BASTOS, L. G. C.; Avaliagao da resisténcia flexional, do modulo de elasticidade e do tipo
de fratura de uma resina acrilica para restauragdes provisorias — efeito de diversos reforgos;
Dissertagdo apresentada a Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de Sao
Paulo, 2003

+ CARRASCQO, E. E.. Fijacion periodontal mediante férula de fibra de vidrio, 2011.

CLAVIJO, V. G. R.; Monsano, R.; Calixto, L. R.; Kabbach, W.; Clavijo, E. M. A.; Andrade, M. F.
Reabilitacao de dentes tratados endodonticamente com pinos anatémicos indiretos de fibra
de vidro. Revista dental press de estética, Maringa, v. 5, n. 2, p. 31-49, abr./maio/jun. 2008.

+ DINIZ, A. G.; NORO, M.; HONDA, M. I.; JULIAO, U. M. Prétese fixa temporaria com reforco
de fibra. IN: ASSOCIAGAO PAULISTA DE CIRURGIOES-DENTISTAS, S&o Bernardo do Campo.
Anais... Especializagdo em Dentistica E. A. P. Sdo Bernardo do Campo, [s. a..



’3 PERFIL TECNICO CIENTIFICO - INTERLIG®
L

GOEL, D.; ET AL, Case Reports in Dentistry . Restoring Esthetics after Anterior Tooth Loss
for a Five-Year-Old Child: Natural Tooth Pontic Fiber Reinforced Prosthesis. Volume 2013
(2013), Article ID 215816.

GOES, M. P.S.; DOMINGUES, M. C. et.al. Protese adesiva: alternativa ao reimplante dental,
Odontologia. Clin. - Cientific., Recife, 8 (4) 365-369, out./dez., 2009.

GOYATA, F. R.; MOLINARO, A. J.; BRUM, S. C.; OLIVEIRA, R. S. Cerémeros e fibras de
reforgo: uma opgao clinica como mantenedor de espaco. International Journal of Dentistry,
Recife, v. 6,n. 1, p. 28, jan./mar. 2007.

GOYATA, F. R. Cerémeros e fibras de reforco: uma opg¢&o clinica como mantenedores de
Espaco. R Dental Press Estét, Maringa, v. 5, n. 3, p. 100-106, jul./ago./set. 2008.

GUIMARAES JUNIOR, V. O. et al. Metal free: fibras de polietileno e de vidro, avaliagdo
quanto a resisténcia flexural e modulo de elasticidade. Brazilian oral research. Sao Paulo:
SBPqO: Faculdade de Odontologia: USP. v. 19, p. 226, 2005. Suplemento. Disponivel: http://
www.sbpgo.org.br/resumos/2005/Pc.pdf . Acesso em: 8 jan. 2010.

+ HOEPPNER, M.G. et al, Rehabilitation of periodontal compromised teeth with fiber-
reinforced composite resin: A case report. Quintessence International, VOLUME 42 -
NUMBER 2 « FEBRUARY 2011.

+ NAVIMIPOUR, J. et al. Fracture Resistance of Endodontically-treated Maxillary Premolars
Restored with Composite Resin along with Glass Fiber Insertion in Different Positions.
JODDD, Vol. 6, No. 4 Autumn 2012.

MADI, L. VIEIRA, ET. Composite Restorations Reinforced With Fiberglass: An Alternative
For Indirect Restorations. Cathedra Magazine, Russian, n.50, 2014.

+ MARTINELLO, G. Proteses fixas adesivas reforcadas por fibras de vidro como solugéao
temporaria, utilizando o sistema Interlig® - Angelus®: relato de caso clinico. 2012. 20 f.
Trabalho de Conclusao de Curso (Graduagao em Odontologia) — Universidade Estadual de
Londrina, Londrina. 2012.

MISHRA, N. et al. Glass Fiber Reinforced Bridge Using Acrylic Denture Tooth Pontic - A
Multidisciplinary Approach. International Journal of Prosthetic Dentistry. 2013: 4(2): 56-59.

MUNOZ-RENNELLA,P. - Puentes adhesivos reforzados con fibra de vidrio: a proposito de
un caso clinico http://www.odontologosecuador.com/revistaaorybg/vol4num3/puentesa.
html.

PANT, V. A.; RATHORE, M.; Natural Tooth Pontic: An Instant Esthetic Solution for Hopeless
Tooth. Asian Journal of Oral Health & Allied Sciences - Volume 1, Issue 2, Apr-Jun 2011.

PORTERQO, Priscila Paiva et al. Resisténcia flexural de resinas associadas ou nao a fibras
de reforgo: um estudo piloto. Brazilian oral research. Sao Paulo: SBPgO: Faculdade de
Odontologia: USP. v. 21, p. 255, 2007. Suplemento. Disponivel em: http://www.sbpgo.org.br/
resumos/2007/223-283%20pb.pdf. Acesso em: 8 jan. 2010.



PERFIL TECNICO CIENTIFICO - INTERLIG® ; :
[

RANGEL, M. B. et al. Resisténcia a fratura de proteses adesivas: efeito da incluséo de fibra
de reforgo. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLOGICA, 20., 2003, Aguas de
Linddia. Anais... Sao Paulo: SBPqO, v. 17, p. 187, 2003.

RASHIDAN, N.; ESMAEILI, V.; ALIKHASI, M.; YASINI, S.; Model System for Measuring the
Effects of Position and Curvature of Fiber Reinforcement Within a Dental Composite; Journal
of Prosthodontics xx (2010) 1=5 ¢ 2010 by The American College of Prosthodontists

+ RODRIGUES, Fausto Borges. Resisténcia a fratura de dentes com preparos cavitarios
MOD restaurados com resina composta e fibra de vidro. 2007. 65f. Trabalho de Conclusao
de Curso (Especializagao) - Faculdade de Odontologia, Pontificia Universidade Catdlica do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

ROSSETI, P. et al. Fracture stregnth of Fiber Reinforced surface retained anterior cantilever
restorations, Int Journal Prosthodontics, 2008: 21, 228-232.

« SAMIMI, P; SHIRBAN, M. R.; ZAVAREH, F. A.. Non-invasive management of fused upper
incisors; Dental Research Journal / Jan 2012 / Vol 9 / Issue 1.

+ SANTANAI I. L.; CARMOII, C. D. S;; GALVAQ, L. C. C; PEREIRA; A. F. V.. Reconstrugéo
estética utilizando prétese adesiva como forma de reabilitagao oral em servigo publico
Odontol. Clin.- Cient. (Online) vol.9 no. 3 Recife set. 2010.

+ SHANMUGAM, M. et al. Aesthetic Replacement of Missing Tooth Using Fiber Splint; Vol 1.
No 1: Chettinad Health City Medical Journal.

+ SICOLI, E. A.. Avaliagcdo da Resisténcia Flexural de Base de Protese Total de Resina
Acrilica Termopolimerizavel, reforcada com Fibras de Vidro (Estudo Comparativo in vitro).
2003. Dissertagdo (Mestrado em Dentistica) - Faculdade de Odontologia de Bauru, da
Universidade de Sao Paulo,2003.

SOARES, P. B. F; CASTRO, C. G.; SANTOS FILHO, P. C. F; GERVASIO, A. M.: SOARES, C. J..
Protese adesiva imediata direta confeccionada com dente natural e reforco de fibra de vidro:
relato de caso clinico. Rev. Odontol. Aragatuba, v. 27, n. 2, p. 113-18, jul./dez. 2006.

SOARES, C. J.; BARBOSA, L. M.; SANTANA, F. R.; SOARES, P B. F; MOTA, A. S;; SILVA, G. R..
Fracture strength of composite fixed partial denture using bovine teeth as a substitute for
human teeth with or without fiber-reinforcement; Braz. Dent. J. vol. 21 no.3 Ribeir&o Preto,
2010.

SOUZA, S. R.. Protese fixa adesiva em compdsitos com reforgo de fibra. IN: ASSOCIAGAO
PAULISTA DE CIRURGIOES-DENTISTAS, Sao Bernardo do Campo. Anais. Especializacdo em
Dentistica E. A. P. S0 Bernardo do Campo, [s. a..

TORABI, K.; FATTAHI, F.. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored by
different FRC posts: An in vitro study Year : 2009 | Indian Journal Of Dental Research
Volume: 20 | Issue: 3 | Page: 282-28.



Japan USA





